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SIGILLANTE OLEODINAMICO PTFE &

35572

{
Descrizione [ Descrizione
Anaerobico monocomponente idoneo per Natura Resina metacrilica
sigillare giunzioni filettate metalliche secondo Colore Bianco
norma DIN contro acqua, aria compressa, gas, Densits relativa 1,05 kg/lt

benzina, GPL, prodotti chimici in impianti privati e
industriali. Il prodotto polimerizza

spontaneamente e rapidamente se confinato in
assenza di aria tra superfici metalliche vicine con
piccolo riempimento delle fessure. Tixotropico a
media resistenza meccanica. Sigillatura di giunti
di tubi con filettatura metallica. Sostituisce P.T.F.E.
e filato. Il prodotto indurito fornisce una pellicola

Viscosita

Infiammabilita

Coppia di svitamento

Coppia di svitamento residua
Resistenza alle temperature
Gioco Max diametrale

Durata conservazione

20000/40000 mPa.s
>100°C

N.m 17/22 (1SO 10964)
N.m 12/18 (ISO 10964)
-50°C + 150°C

0,30 mm

24 mesi (+5/+28°C)

elastica. APPROVATO PER GAS DA DVGW ndurimento funzional 36
N naurimento runzionale -bore

(Germania) EN751-1.

Indurimento finale 12 -24 ore

Modalita di utilizzo [ Resistenza chimica
!Dullre le parti, applicare su t.utta. .Ia super.flaej ToC 100h 500h 1000h
impegnata. Serrare a fondo. Non riposizionare i giunti
e attendere il tempo necessario per l'indurimento. Per Acqua/Glicole 85 105 105 105
le migliori prestazioni, si raccomanda di lavorare su Liquido Freni 22 100 100 100
superfici pulite e asciutte. Non adatto per )
. . . L Olio Motore 125 105 105 105

accoppiamenti metallo/plastica e in circuiti d'ossigeno

Acetone 22 105 100 100

o per lasigillatura diimpianti con prodotti basici o acidi
fortemente ossidanti.

Velocita di Polimerizzazione

[ Prestazione Prodotto Polimerizzato

E influenzata dalla natura dei materiali e dalla
temperatura alla quale avviene la polimerizzazione. La
temperatura ideale di polimerizzazione é tra 20 e 25°C.
Temperature inferiori rallentano la reazione mentre
temperature superiori la velocizzano.

Velocita di reazione - blocco alla mano

Ottone

Zinco

Acciaio

10 - 15 minuti
3 -5 minuti
8 - 13 minuti

11 -29 minuti

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialita di utilizzo a noi conosciute. In generale non & perd
possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilita legale alcuna.
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